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FWD mérés elve
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Palyaszerkezet diagnosztika
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Behajlasmérés megerositéshez
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Aszfalt erdsitéréteg szliikséges vastagsaga, h, cm

Aszfaltmechanikai vizsgalatok

A

> Hasito-hazé vizsgalat hengeres probatesteken (IT-CY) az
MSZ EN 12697-26:2005 szerint

> Négypontos hajlito vizsgalat hasab alak( prébatesten az
MSZ EN 12697-24:2005 és az MSZ EN 12697-26:2005
szerint

> Kétpontos hajlité vizsgalat trapéz alaki probatesten az
MSZ EN 12697-24:2005 és az MSZ EN 12697-26:2005
szerint

> TTI repedésvizsgal6 berendezés
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KO6szonom a figyelmet!
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